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37“ LCD-TV, Werte in kg
Gew. ohne FuR: 20,5 kg LCD-Panel (~ 50 Gew.-%)

Sonstige (Lautsprecher,
Ferrite, ...); 0,3

Kabel; 0,3
Elektronik; 1,5
LCD-Panel
Kunststoff (Gehause); 3,0 Stahl-Rahmen
6,2
Stahl; 5,0— :

uelle: Centre of Waste Management
Q g ’ elektr. Verbindungen, Kabel;

/j University of Central Lancashire
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Hintergrundbeleuchtung
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LCD
3,6 kg
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andere Folien =
as -Substrat
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ca. 0,7 mm 85 % Glas

Flussig-Kristall

(LS

Glas-substrat ~ 15 % Kunststoff

Polarizer und { e } ~0,1%LC

Polarizer und { |

andere Folien ~ 0,01 % Indium-Anteil im ITO

(~70 nm)

Quelle: Merck
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Sammlung von Altgeraten - heute

Risiken bei Beladung/
Transport von LCDs

— Hg-Emissionen bei
Lampenbruch

— Hg-Exposition bei

Beladung/ Entladung
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Hg Konzentration bei Containerbeladung/ -lagerung
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Anforderungen an Sammlung/ Behalterwahl
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Sammelbehalter - Alternativen
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Entladung/ (Zwischen-)Lagerung
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Identifizierung Flachbildschirmtechnologien

010
#
B CC?C 4D 4/4C 4& 4 *)EF
2%
B $G% 4 $G%C4 H
@A 8+ + *9

0" 10 " +1110
= $3 >

14




Derzeitige Behandlungsstrategien
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Demontage: Hg-Konzentration bei Lampenbruch
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Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Dr.-Ing. Sven Grieger
Managing Director

ENE EcologyNet Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43

D-65203 Wiesbaden

Tel. : +49 (0) 611 235 376

Fax : +49 (0) 611 235 195

Email : sven.grieger@ecologynet-eu.com

http://www.ecologynet-europe.com
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